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Imágenes de microscopía electrónica de 
barrido de gránulos de xenoinjerto Endobon 
con aumento de 20x y 100x que muestran 
micro y macroporos en las partículas.

Los gránulos de 
xenoinjerto Endobon 
se adhieren entre sí al 
hidratarse, lo que facilita 
su transferencia al lugar 
del defecto.

Gránulos pequeños
Tamaño de partícula de 
500–1000 µm, preferido 
para el relleno de defectos 
de menor tamaño, 
como en los alvéolos 
posextracción.

Sustituto de injerto óseo
•	� Hidroxiapatita de origen bovino que ha sido 

completamente desproteinizada mediante un proceso 
de dos pasos a alta temperatura por seguridad para la 
protección frente a bacterias, virus y priones

•	� Material prácticamente no reabsorbible, idealmente 
apto para la regeneración de defectos óseos cuando se 
requiere el mantenimiento de un espacio efectivo

•	� Osteoconductor, gracias a los micro y macroporos 
interconectados, que promueven la integración ósea y el 
crecimiento vascular1

Indicaciones
Los gránulos de xenoinjerto Endobon están 
indicados para los siguientes procedimientos 
quirúrgicos dentales y/u orales: 

•	� Aumento/reconstrucción de la cresta 
alveolar 

•	� Relleno de un alvéolo después de extracción 
dentaria

•	 Elevación del seno maxilar

Gránulos grandes
Tamaño de partícula de 
1000–2000 µm, preferido en 
general para el relleno de 
defectos de mayor tamaño, 
como las elevaciones del 
seno maxilar.

Envasados en cómodos  
vasos sencillos de abrir. 
Los paquetes de oferta (5 ml y 8 ml) se suministran 
en envases individuales monodosis de 1 ml. 

1. Hing KA, Best SM, Bonfield W. Characterization of porous hydroxyapatite. J Mater Sci Mater Med. 1999 Mar;10(3):135-45.
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Imágenes clínicas proporcionadas por: Dr. Xavier Vela†, Barcelona, España
† El Dr. Xavier Vela tiene una relación contractual con ZimVie Dental como resultado de sus ponencias, trabajos de consultoría y otros servicios.

Aumento del reborde anterior

Defectos posextracción en la zona estética

Fig. 1. Alvéolos posextracción de los cuatro 
incisivos del maxilar superior y colocación 
inmediata de implantes.

Fig. 7. Defectos posextracción en el maxilar 
superior, en el área central derecha y lateral 
de los incisivos.   

Fig. 4. Aspecto clínico del tejido blando, que 
muestra una excelente cicatrización después 
de cuatro meses.

Fig. 10. Vista oclusal de los implantes y 
defectos.

Fig. 2. Injerto con gránulos pequeños de 
xenoinjerto Endobon cubierto con una 
membrana OsseoGuard® de colágeno 
reabsorbible.

Fig. 8. Vista oclusal de los defectos del sitio 
de extracción.

Fig. 5. Aspecto clínico del sitio regenerado 
a los cuatro meses después de eliminar la 
membrana remanente.

Fig. 11. Injerto con gránulos pequeños de 
xenoinjerto Endobon cubierto con una 
membrana OsseoGuard de colágeno 
reabsorbible.

Fig. 3. Los colgajos de tejido blando se 
cerraron y suturaron.

Fig. 9. Vista vestibular de los defectos de 
dehiscencia después de la colocación de los 
implantes.  

Fig. 6. Vista oclusal después de cuatro 
meses.

Fig. 12. Regeneración a los cuatro meses 
después de eliminar la membrana 
remanente.



Histología de dos años

Información para pedidos

Póngase en contacto con nosotros llamando al 900-800-303 (desde España) y 800-827-836 (desde Portugal)  
o visite ZimVie.com/dental

Gránulos de xenoinjerto Endobon
N.º de 

catálogo Volumen Tamaño de 
partícula 

Gránulos pequeños
ROX05 0,5 ml 500–1000 µm

ROX10 1,0 ml 500–1000 µm

ROX20 2,0 ml 500–1000 µm

Gránulos grandes
ROXLG20 2,0 ml 1000–2000 µm

ROXLG50 5,0 ml* 1000–2000 µm

ROXLG80 8,0 ml* 1000–2000 µm

*�indica un paquete de oferta.  Los paquetes de oferta 
constan de varias unidades de 1,0 ml cada una  
(5 unidades u 8 unidades respectivamente). 
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Salvo que se indique lo contrario, tal y como se especifica en el presente documento, todas las marcas comerciales son propiedad de ZimVie, y todos los productos son fabricados 
por una o más de las filiales dentales de ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) y distribuidos y comercializados por ZimVie Dental y sus socios comercializadores 
autorizados. Los productos Endobon están fabricados por Biomet France, Sarl. Endobon y las Membranas de barrera reabsorbibles OsseoGuard están distribuidos por ZimVie 
Dental y sus socios comercializadores autorizados. Si desea información adicional sobre un producto, consulte el prospecto o 
las instrucciones de uso de dicho producto concreto. La autorización y la disponibilidad del producto pueden estar limitadas en 
determinados países/regiones. Este material está destinado a clínicos exclusivamente, y no incluye asesoramiento ni recomendaciones 
de carácter médico. Queda prohibida su distribución a ningún otro destinatario. Está prohibido copiar o reimprimir este material 
sin el consentimiento expreso por escrito de ZimVie Dental. ZV0970ES REV A 04/23 ©2023 ZimVie. Todos los derechos reservados.

Fig. 2. Con un aumento de 40x, observe 
el hueso recién formado (violeta) y 
el hueso maduro (rosa) que rodean 
los gránulos de xenoinjerto Endobon 
(blanco).

Fig. 3. Con un aumento de 60x, el hueso 
lamelar está bien formado.

Fig. 1. Núcleo histológico del hueso 
regenerado que muestra que los gránulos 
de xenoinjerto Endobon se integraron con 
el hueso recientemente formado.
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